
ELENCO NORMATIVE IN USO

NORMA TITOLO ED APPLICAZIONE

AES S.F.C.1627200 Specifica di fornitura e collaudo mar-03 Tubi di polietilene per condotte metano

AMGA S.T.14 Tubi in polietilene gen-02
Tubi in polietilene in PEMD/PEAD per gas combustibile ed 

acqua potabile

ASTM D 1238-95
Standard Test Method for Flow Rates of Thermoplastics by 

Extrusion Plastometer.
1995

Determinazione dell'indice di fluidità dei materiali 

termoplastici con plastometro ad estrusione.

ASTM D 1603-76 Standard Test Method for Carbon Black in Olefin Plastics. mar-88 Determinazione del contenuto di nero di carbonio per pirolisi.

ASTM D 2412-96a

Standard Test Method forDetermination of External 

Loading Characteristics of Plastic Pipe by Parallel-Plate 

Loading

96 Determinazione della resistenza alla compressione.

BENOR RA 1519 

Reglement d'application pour l'utilisation et le controle du 

label Benor dans le secteur des tubes en matiere 

plastique.

ago-01 Regolamento 

DIN 16961-1

Tubi e pezzi sagomati delle materie sintetiche 

termoplastiche con parete profilata e superficie interna 

liscia.

mar-99 Misure

DIN 16961-2

Tubi e pezzi sagomati delle materie sintetiche 

termoplastiche con parete profilata e superficie interna 

liscia.

mar-99 Condizioni tecniche della consegna

DIN 8074 Polyethylene (PE) pipes ago-99 Dimensioni

DIN 8075 Polyethylene (PE) pipes. ago-99 Requisiti generali e test

DVGW-VP 608
Rohre aus Polyethylen(PE80 und PE100) für Gas und 

Trinkwasserleitungen;Anforderungen und Prüfungen

Tubi in polietilene PE80 e PE100 per gas e acqua requisiti e 

prove

EN 12324-1
Irrigation techniques-Reel machine systems.Part :1 Size 

series
dic-98 Sezioni e serie

EN 12324-2
Irrigation techniques-Reel machine systems.Part :2 

Specifications of polyethylene tubes for reel machines.
dic-98 Specifiche su tubi in polietilene per irrigatori.

EN 12324-3
Irrigation techniques-Reel machine systems.Part :3 

Presentation of technical characteristics
ago-99 Presentazione delle caratteristiche tecniche.

EN 12324-3

Techniques d’irrigation - Installations avec 

enrouler.Partie :3 Présentation des caractéristiques 

techniques.

ago-99 Presentazione delle caratteristiche tecniche.

EN 12324-4
Irrigation techniques – Reel machine systems.Part :4 

Check list of users requirements
ago-99 Lista requisiti dettata dall’ utilizzatore.

EN 12324-4
Techniques d’irrigation- Installations avec 

enrouler.Partie :4 Cahier des charges de l’utilisateur. 
ago-99 Lista requisiti dettata dall’ utilizzatore.

EN 744

Plastics piping and ducting systems- Thermoplastics pipes-

Test method for resistance to external blows by the round-

the-clock method

apr-95 Prova d’ urto.

ISO 527–3
Plastiques- Détermination des propriétés en traction. 

Conditions d’essai pour films et feuilles.
ago-95 Determinazione delle caratteristiche a trazione.Film e lastre.

ISO 1133

Plastiques- Détermination de l'indice de fluidité à chaud 

des thermoplastiques, en masse (MFR) et en volume 

(MVR)

nov-05
Determinazione dell'indice di fluidità dei materiali 

termoplastici con plastometro ad estrusione.

ISO 1183
Plastiques- Méthodes pour déterminer la masse volumique 

et la densité relative des plastiques non alvéolaires.
gen-02 Determinazione della massa volumica.

ISO 1872-2

Plastiques Polyéthylène (PE) pour moulage et 

extrusion.Partie 2 :Préparation des éprouvettes et 

détermination des propriétés. 

apr-97
Preparazione delle provette e determinazione delle 

proprietà.

ISO 4427 Polyethylene (PE) pipes for water supply.Specifications. dic-96 Specifica.

ISO 4433-1
Thermoplastics pipes -- Resistance to liquid chemicals -- 

Classification -- Part 1: Immersion test method
dic-97

Resistenza a sostanze chimiche liquide - calssificazione - 

Parte 1: test di immersione

ISO 4433-2
Thermoplastics pipes -- Resistance to liquid chemicals -- 

Classification -- Part 2: Polyolefin pipes
dic-97

Resistenza a sostanze chimiche liquide - calssificazione - 

Parte 1: tubi in poliolefine

ISO 4437
Buried polyethylene (PE) pipes for the supply of gaseous 

fuels.Metric series-Specifications.
ago-97 Serie Metrica-Specifica

ISO 6259-1Part :1
Thermoplastics pipes Determination of tensile 

propertiesGeneral test method.
dic-97 Metodo generale di prova a trazione.

ISO 6259-3Part :3
Thermoplastics pipes Determination of tensile 

propertiesPolyolefin pipes.
dic-97 Metodo di prova a trazione su tubi PE.

ISO 11420

Méthode d'estimation de la dispersion du noir de carbone 

dans les tubes, les raccords et les compositions à base de 

polyoléfines.

ott-96 Valutazione del grado di dispersione del nero di carbonio.

ISO 1167 - 1

Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the 

conveyance of fluids -- Determination of the resistance to 

internal pressure -- Part 1: General method

gen-06 Determinazione della resistenza alla pressione interna

ISO 1167 - 2

Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the 

conveyance of fluids -- Determination of the resistance to 

internal pressure -- Part 2: Preparation of pipe test pieces

gen-06 Determinazione della resistenza alla pressione interna

ISO 3972
Sensory analysis -- Methodology -- Method of investigating 

sensitivity of taste
gen-06 Analisi sensoriale, determinazione, gusto, odore.

ISO 13477

Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids -- 

Determination of resistance to rapid crack propagation 

(RCP) -- Small-scale steady-state test (S4 test)

gen-08 Determinazione della resistenza alla fessurazione rapida.

ISO/TR 10358
Plastics pipes and fittings -- Combined chemical-resistance 

classification table
gen-93 Tavola di classificazione della resistenza chimica combinata

ISO 13479

Polyolefin pipes for the conveyance of fluids. 

Determination of resistance to crack propagation. Test 

method for slow crack growth on notched pipes (notch test)

gen-97
Determinazione della resistenza alla propagazione della 

rottura.(Notch-test)

ISO 13480
Polyethylene pipes -- Resistance to slow crack growth -- 

Cone test method
gen-97 Resistenza alla fessurazione lenta - Metodo del cono

ISO 13949
Method for the assestment of the degree of pignent 

dispersion in polyolefin pipes,fitting and compounds
dic-97

Method for the assestment of the degree of pignent 

dispersion in polyolefin pipes,fitting and compounds
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